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La espectroscopia dieléctrica es una técnica que usualmente es conocida, en su vertiente

experimental, a partir de la representación de las variaciones de la permitividad con la

frecuencia o la temperatura. Esta metodología tuvo una contribución importante en los

trabajos de Debye que permitió interpretar los resultados en términos de los procesos

moleculares. En 1965 comenzó una nueva etapa con los trabajos de Bucci y Fieschi, que

tomando como base la despolarización térmica de un electrete, interpretaron las curvas

corriente-temperatura en términos de la polarización dipolar. Posteriormente en 1972, Van

Turnhout extiende los trabajos de Bucci aplicándolos en materiales poliméricos e identifica

y valora la carga libre (efectos del atrapamiento y recombinación). Actualmente se ha

demostrado que la nueva técnica, conocida con el nombre de Corrientes Estimuladas

Térmicamente (TSC), es comparable a la de análisis dieléctrico (DEA) pero cuando en ésta

se utilizan frecuencias muy bajas (10~5Hz). De esta manera, vernos que ambas técnicas se

complementan si bien es destacable que la alta sensibilidad y poder de resolución de la

técnica TSC la perfila como una herramienta muy adecuada para estudiar tanto la dinámica

molecular como los fenómenos asociados al transporte de carga.

Los resultados que se analizan en este trabajo proceden fundamentalmente de dos

polímeros (PET, PEN) y hemos utilizado esencialmente la técnica TSC centrándonos en el

comportamiento de los mecanismos de conducción ligados a las correspondientes

relajaciones en función de la cristalización fría y del envejecimiento físico de los

materiales.

Los capítulos 1, 2 y 3 describen las características básicas de los polímeros y de los

electretes y presentan los fundamentos teóricos de las técnicas que se han utilizado. El

capítulo 4 se dedica a exponer el montaje experimental que hemos realizado de los

dispositivos utilizados en las medidas. Nuestro trabajo experimental queda condensado en

los capítulos 5, 6, 7 y 8 cuyos resultados están basados en diversos trabajos de

investigación que se han presentado en diferentes congresos nacionales e internacionales, y

que han dado lugar a diversas publicaciones. En el capítulo 5 [1, 2] se comparan los

resultados obtenidos a partir de electretes polarizados convencionalmente con los

obtenidos por ventanas térmicas. El capítulo 6 [2,3] muestra los efectos que causan la

cristalización fría realizada por etapas sobre las relajaciones dieléctricas y de carga libre. El

capítulo 7 [4, 5] estudia los efectos del envejecimiento sobre PET amorfo analizado con y

sin carga en corona. El capítulo 8 [6] estudia el comportamiento del PET con diferentes

grados de cristalinidad y sometido a diferentes tiempos de envejecimiento.
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